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Protokoll

Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Messung der Schallabsorption im Hallraum

Auftraggeber:

Beschreibung:

Objekt:

Hallraumleer:

XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, AT-8055 Graz Prifdatum: 26.08.2020

Priifung in Anlehnung an ENISO 354, Durchfiihrung der Priifung mit reduzierter Anzahl an Mittelungen.
Produktname: HEX- O MODULE 750 (Anordnung in Gesamtformation)

Aufbau des Priifkérpers gemaR ENISO 354, Punkt6.2.1.3

Aufbau bestehend ausinsgesamt 6 Stiick HEX-O MODULE 750 (6x regelméRiges Sechseck mit Seitenldange: 375
mm, Diagonale: 750 mm, Héhe: 100 mm). Jeweils 3 Elemente sind zu einer Gesamtformation tiber zwei beriihrende
Seitenflichen miteinander verbunden. Beide Gesamtformationen sind in einem Abstand von mind. d = 200 cm
zueinander zuféllig verteilt. Element b hend aus h PET-Filz (d ~9 mm) mit rickseitigem
Stahlblech (Vorder- und Seitenfliche absorbierend). Elemente mit riickseitigemMontageblech versehen.

«PK-Flache (Vorder- und Seitenflache): 2 x 1,623 m?= 3,25 m?
«Abstand vomBoden zurUnterkante des Priifkérpers: d = 10 mm
«Konstruktionshéhe: d = 110 mm

«Gewicht je Element: ~4,47 kg

+Art.-Nr.: 000338083

Hallraummit Priifobjekt:

DerGegenstand entspricht geméaR Tabelle B.1(Klassifizierung des SchallabSprbers) der S
—- -

ow= 095

Bew erteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Relative Luftfeuchtigkeit: 573 % Relative Luftfeuchtigkeit: 57,3 %
Temperatur: 232 C Temperatur: 233 °C
Luftdruck: 97,3 kPa Luftdruck: 97,2 kPa
Flache des Priifmaterials: 3,25 m?
Volumen des Hallraums: 2443 m?
Totale Raumflache S;: 240,1 m?
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